
SLITTÅLIG SKIVA FÖR SLÄPVAGNAR OCH OLIKA ÄNDAMÅL 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN  
Slitskyddsplywood är idealisk för applikationer som 
kräver mycket slittåliga och grövre ytor:  
• Transport industri: fordonets golv (släpvagnar, 
lastbilar, lastbilar, bussar, lastbilar etc.), järnvägs-
vagnar, fartygsramper, transport plattformar etc.  
• Byggnader: lager och fabriksgolv, lastkajer, 
gångbroar, bryggor, parkeringsplatser, lagerhyllor, 
byggnadsställningar etc. 

BELÄGGNING  
Skivan är belagd med en slitstark fenolfilm, och ett 
viramönster pressas in i ytan under varmpressning . 
En slät fenolfilm appliceras på baksidan.  
Normalt används en film med en ytvikt av 120 g/m2. 
Standardfilm färger är mörkbrun. Fenolfilmen är inte 
UV-resistent och färgen kan förändras om de utsätts 
för solljus under långa perioder. 

YTEGENSKAPER 
Ytan är viramönstrad. Den är hård, grov och mycket 
motståndskraftig mot nötning och rullande slitage. 
Ytan är också fuktresistent och kan tolerera vanligen 
förekommande kemikalier som utspädda syror och 
alkalier. Ytan är lätt att rengöra med vatten eller 
ånga.  

BASPLYWOOD 
Slitskyddsplywoodens basplywood utgörs av björk som 
är limmad med ett vattenresistent och kokfast 
fenolhartslim. 

Metsä Woods slitskyddsplywood är en 
björkplywood belagd med fenol film med 
en grov viramönstrad yta. 
Slitskyddsplywood är en slitstark och 
mångsidig golvskiva och används ofta i 
transportfordon och industrier. 

VIKTIGA FÖRDELAR  
• Slitstark och väderbeständig yta 
• Lätt och formstabil 
• Stark och styv 
• Motståndskraftig mot stötar 
• Lätt att bearbeta och fästa med vanliga  
   träbearbetningsverktyg 
• Lätt att rengöra 
• God kemikaliebeständighet 
• Miljövänlig 
• Väderbeständig och kokfast limning 

SLITSKYDDSPLYWOOD 
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SKIVTJOCKLEKAR  
6,5, 9, 12, 15, 18 samt 21mm  

STORLEKSTOLERANSER  
Mäts i enlighet med standarden EN 324, 
plywoodstorlek och tolerans för rätvinklighet 
uppfyller kraven i EN 315.  

TOLERANS FÖR 
LÄNGD/BREDD  

TOLERANS 

< 1000 mm ±1 mm 

1000-2000 mm ±2 mm 

> 2000 mm ±3 mm 

Rätvinklighet ±0.1 % eller ±1 mm/m 

Kantrakhet ±0.1 % eller ±1 mm/m  

TJOCKLEKAR, STRUKTURER OCH TJOCKLEKS-
TOLERANSER  
Tjocklekstoleranserna uppfyller kraven i 
standarden EN 315 och de tillämpas delvis mer 
strikt än de generella kraven.  

NOMINELL 
TJOCKLEK 

ANTAL 
SKIKT 

TJOCKLEKS 
TOLERANS  

VIKT 

(mm) (ant.) min. 
(mm) 

max. 
(mm) 

(kg/m2) 

6,5 5 6,1 6,9 4,4 

9 7 8,8 9,5 6,1 

12 9 11,5 12,5 8,2 

15 11 14,3 15,3 10,2 

18 13 17,1 18,1 12,2 

21 15 20 20,9 14,3 

FÖRPACKNING 
Skivorna är förpackade i en fuktresistent plast.  

www.metsawood.com  

* Produktens fuktinnehåll påverkar dess dimensioner 
* Den genomsnittliga densiteten för Metsä Woods     
   björkplywood  är 680 kg/m3 (vid en relativ luftfuktighet      
   på 65 %) * Särskilda strukturer och tjocklekar kan   
   specialbeställas 
* Anpassade toleranser är möjliga men måste   
   överenskommas separat 

LIMNINGSKLASSER 
MetsäWoods plywoodskivor limmas med ett 
väderbeständigt och kokfast fenolhartslim (WBP, 
BFU, AW, exteriör). Limningen uppfyller kraven i 
följande internationella standarder:  
• EN 314-2/Class 3 (exteriör) 
• DIN 68705-3/BFU 100 
• BS 6566 Part 8/WBP 

FORMALDEHYDUTSLÄPP 
Utsläppet av formaldehyd fastställt i enlighet med 
EN 717-2  understiger med god marginal Class E1-
kravet på ≤ 3,5 mg / (m2*h). Fomaldehydutsläpp är 
cirka 0,2 mg / (m2*h). 

SKIVORNA S HÅLLFASTHETSEGENSKAPER 
Skivornas hållfasthetsegenskaper är identiska med 
vanliga plywoodtyper. Skivornas egenskaper för 
hållfasthet och elasticitet finns i Handbok för finsk 
plywood.  

Foldern tillhandahålls endast i informationssyfte.  
Metsä Wood och dess representanter frånsäger sig allt 
ansvar eller skadeståndsansvar, även om Metsä Wood har 
vidtagit rimliga åtgärder för att säkerställa tillförlitligheten 
hos eventuella råd, rekommendationer eller information. 
Metsä Wood förbehåller sig rätten att ändra sina 
produkter, sin produkt information och sitt produktutbud 
utan föregående meddelande 

TÄTNING AV KANTER  
Skivornas kanter är tätade mot fuktabsorption med 
ett särskilt akryllack. Även om tätning av kanter 
minskar absorptionen av fukt i träet, så elimineras 
den inte helt.  
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